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NOWE DANE O ZASTOSOWANIU MCHOW
W DAWNYM SZKUTNICTWIE NA OBSZARZE POLSKI

WSTEP

Badania zabytkow dawnego szkutnictwa pokazuja, ze stosowanie mchu do
uszczelnienia todzi i statkow siega czaséw prehistorycznych. Mchem uszczelniano
paweze neolitycznych dlubanek z terenu Danii (Christensen 1990, s. 131, fig. 2d) oraz
kadhuby najstarszych todzi klepkowych odkrytych w Pétnocnej Europie: trzech todzi
z North Ferriby datowanych na lata ok. 2000-1600 BC (Wright 1990), todzi z Dover,
datowanej na lata 1575-1520 BC (Parfitt, Fenwick 1993) oraz jednostki z Brigg da-
towanej na lata 820-860 BC (McGrail 1981). Kolejne wraki, w ktorych stosowano
mech, pochodza z pierwszych wiekow naszej ery i sa to wraki odkryte w jeziorze
Neuchatel w Szwajcarii (Arnold 1992).

W okresie wczesnego sredniowiecza mech byt podstawowym materiatlem uszczel-
niajacym stosowanym w todziach klepkowych z obszaru potudniowego Baltyku
(Smolarek 1969, Filipowiak 1988). Stosowano tutaj technike polegajaca na tym, ze
materiat uszczelniajacy umieszczano pomigdzy klepkami poszycia kadtuba przed ich
polaczeniem drewnianymi kotkami (ryc. 1A).

Wzdhuiz dolnej krawedzi, w plaszczyznie przylegania klepki, wykonywano nie-
wielki, waski i ptytki rowek o szerokosci ok. 2,5 cm i glgbokosci 0,3-0,5 cm. Ro-
wek ten stuzyl do ztozenia w nim materiatlu mszystego. Rdzen pasma uszczelki tkwit
w rowku, ale warstwa byta tak ulozona, ze uszczelniata cata szerokos¢ szwu. Mech
stosowano rowniez w szwach poprzecznych — w miejscu potaczen klepek tworzacych
jeden pas poszycia (ryc. 1B).

Podobna technike poza terenami nadbattyckimi odnotowano dla okresu $rednio-
wiecza tylko sporadycznie. Przyktadem moga by¢ elementy szkutnicze odkryte w po-
hudniowo-wschodniej Anglii (Marsden 1994, s. 171). Technike te okresla¢ bedziemy
w dalszej czg$ci pracy jako technike uszczelniania (ang. luting).
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Ryc. 1. Umiejscowienie mchu jako materiatu uszczelniajqcego: A —w szwach wzdtuznych
jako material uszczelniajqcy tqczenie pasow poszycia, B —w szwach poprzecznych jako
material uszczelniajqcy tqczenie klepek tworzqcych pas poszycia.

Fig. 1. Placement of moss used for caulking: A — in longitudinal seams as a caulking material

for waterproofing joints between strakes, B — in transverse seams for waterproofing joints
between planks making up individual strakes.

A B

Ryc. 2. Mech jako material doszczelniajacy: A —w klepkach poszycia tqczonych na zakladke
B —w klepkach poszycia lqczonych na styk.

Fig. 2. Moss used as a luting material: A — in lapstrake planking, B — in carvel planking.
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Innym sposobem zastosowania mchu w okresie sredniowiecza bylo wykorzy-
stanie go w technice doszczelniania (ang. caulking, niem. Kalfaterung), polegajacej
na umieszczeniu materiatu doszczelniajacego w polaczeniach elementow kadiuba,
po ich uprzednim potaczeniu. W klepkach po ich zmontowaniu wykonywano rowki
o przekroju w ksztatcie litery V, ktore wypeliano mchem. Uszczelke z mchu weisnig-
ta pomigdzy klepki podtrzymywata drewniana listwa dociskana zelaznymi klamrami
(ryc. 2A 1 2B), stad réwniez w polskiej literaturze okresla si¢ t¢ metodg jako techni-
ke klamrowa (Litwin 2004, s. 406-407). Tego typu rozwiazanie stosowano zarowno
w przypadku klepek taczonych na styk, jak i na zaktadke, a takze do potaczen pasow
poszycia ze stewa lub stepka.

Jednym z najstarszych przyktadow doszczelniania moze by¢ XI-wieczny wrak
z Utrechtu (Vlek 1987). W kolejnych stuleciach mchu uzywano powszechnie w stat-
kach typu koga, doszczelnianych technika klamrowa, odkrytych na terenie dzisiejszej
Holandii i w pétnocnych Niemczech. Obecnie przyjmuje sig, ze technika ta w XIII
wieku rozpowszechnila si¢ wraz kupcami hanzeatyckimi dalej wzdtuz wybrzezy potu-
dniowego Battyku az po Nowogrod. Odnotowywano jej przypadki w kogach z Kam-
pen (Hocker, Vlierman 1996, s. 84) i Almere (Hocker, Vlierman 1996, s. 29) z tere-
nu Holandii, we wrakach Kolding, Skanor (Westerdahl 1997), Oskarshamn (Adams
1990) czy Kuggmaren (Adams, Ronnby 2002, s. 174) odkrytych w Skandynawii oraz
we wraku z Parnu w Estoni (Mass 1992). W statkach morskich doszczelnianie mchem
i klamrani bylo powszechnie stosowane do potowy XVI w., potem slady tej techniki
odnajdujemy tylko lokalnie w statkach rzecznych w roznych czgsciach Europy.

Mech jako materiat uszczelniajacy w dawnym szkutnictwie stat si¢ w polskiej
literaturze archeologicznej przedmiotem szerszych studidw zapoczatkowanych przez
Wiadystawa Filipowiaka. Zlecit on wykonanie szeregu analiz materiatu uszczelnia-
jacego z kilku wrakéw todzi wczesnosredniowiecznych, badania zostaly przepro-
wadzone przez M. Jasnowskiego i E. Fudal¢ z Akademii Rolniczej] w Szczecinie
(Filipowiak 1994, s. 93). Studia te kontynuowane byly w ramach badan nad zegluga
u ujscia Odry przez George’a Indruszewskiego (2004). Wyniki tych badan wraz z ze-
branym materiatem porownawczym ze Skandynawii oraz Europy Zachodniej wska-
zywaly na uzywanie nie stosowanego w innych czesciach Europy mchu z rodzaju
Drepanocladus jako materiatu do uszczelnienia todzi wczesnosredniowiecznych na
potudniowym Battyku. Preferowanie tego mchu ma — wedhug tych autoréw — wska-
zywac, ze Stowianie znali jego specyficzne wlasciwosci fizyczne 1 wykorzystywali
go powszechnie w szkutnictwie. Wiedza ta zapewne wynikata z faktu zamieszkiwa-
nia przez Stowian terenow sasiadujacych z naturalnymi siedliskami tego mchu, czyli
obszaréw nad spokojnmi wodami $rédladowymi (Indruszewski 2004 s. 232). Stwier-
dzono, ze uszczelnianie pasow poszycia todzi mchem z rodzaju Drepanocladus jest na
tyle powszechne, ze wraz z zastosowaniem drewnianych kotkow do taczenia paséw
poszycia stanowi element odrozniajacy wczesnosredniowieczne todzie stowianskie
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od jednostek skandynawskich, w ktorych pasy poszycia faczono zelaznymi nitami
1 uszczelniano sier$cia zwierzeca.

Celem niniejszego opracowania jest potwierdzenie powszechnego stosowania
mchu z rodzaju Drepanocladus w todziach wczesnosredniowiecznych oraz spraw-
dzenie, czy i jakie mchy byty uzywane w szkutnictwie w okresie pdzniejszym. Kaz-
dorazowo odnotowywano tez sposob uzywania mchow z podzialem na materiat do
biezacych napraw, material uszczelniajacy oraz doszczelniajacy. Analizie poddano 11
obiektow pochodzacych z X-XX wieku. Z kazdego z nich pobierano zwykle 1 probe
materialu mszystego'.

OPIS OBIEKTOW I WYNIKI ANALIZY PROBEK MCHOW

OBIEKT NR 1

Dhubanka z rozginanymi burtami z Kazimierza Pomorskiego odkryta przypadko-
wo w 1968 roku podczas prac melioracyjnych (Lachowiczowa 1969). Przeprowadzone
badania archeologiczne pozwolity na ustalenie nast¢pujacych wymiaréw czéina: dhu-
208¢ 9,35 cm, szeroko$¢ 95 cm, wysokos¢ 40-50 cm. Z zachowanego fragmentu dzio-
bowego mozliwe bylo pobranie probki do badan dendrochronologicznych, w wyniku
ktérych moment $cigcia drzewa uzytego do wykonania todzi zostal ustalony na lata
po 952 roku. W zachowanych pozostatosciach zaobserwowano slady napraw w posta-
ci niewielkich tat przytwierdzonych drewnianymi kotkami i dodatkowo uszczelnia-
nych mchem (Ossowski 1999, s. 123). Wykonane badania wskazuja, ze jako materiatu
uszczelniajacego uzyto zmieszanych ze soba mchow rosnacych u nasady i w dolnych
partiach pni drzew lisciastych: Thuidium tamariscinum, Neckera pennata, Isothecium
alopecuroides, Antitrichia curtipendula.

OBIEKT NR 2

Wezesnosredniowieczna t6dz klepkowa Orunia II, odkryta w 1933 roku na polach
Oruni pod Gdanskiem. Ten, jak i pozostate dwa wraki tam odkryte, byty to ptaskoden-
ne jednostki, budowane na T-owej stgpce, o poszyciu z dgbowych klepek uktadanych
na zakladke. Uszczelniano je mchem i pasy poszycia taczono drewnianymi kotkami.

Wedtug rekonstrukceji Lienaua Orunia II mierzyta 11 m dtugosci i 2,27 m sze-
rokosci 1 byta todzia zaglowa przeznaczona do transportu towarow (Lienau 1934).
Badania dendrochronologiczne wskazuja, ze zostala wykonana po 1209 roku.

Uzyty mech, ze wzgledu na znaczny stopien rozktadu, oznaczony zostatl jedynie
jako przynalezny do rodzaju Drepanocladus, bez szczegotowego okreslenia gatunku.

!' Praca wykonana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
Nr N N109 1019 33 pt: ,,Przemiany w szkutnictwie rzecznym w dorzeczu Wisty i Odry”.
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OBIEKT NR 3

Wezesnosredniowieczna t6dz klepkowa Puck Il odkryta zostata podczas pro-
wadzonych w 1979 roku podwodnych prac inwentaryzacyjnych stanowiska arche-
ologicznego zlokalizowanego na dnie Zatoki Puckiej (Stepien 1998, s. 47). W 1983
roku wykonano dokumentacjg¢ partii dziobowej tego obiektu, za§ w 1990 roku zaby-
tek wydobyto. Zachowany kadlub mierzacy 11,1 m dtugosci oraz 2,80 m szerokos$ci
stanowi okoto 2/3 jego pierwotnej dlugosci, tak wigc mozna go zaliczy¢ do grupy
najwigkszych dotychczas znanych todzi wezesnosredniowiecznych z terenu Polski.
Datowanie dendrochronologiczne wskazuje na budowg tej todzi po 1155 roku (Kra-
piec, Ossowski 2003, s. 275-276). Do uszczelniania klepek poszycia uzyto w niej
mchu z gatunku Drepanocladus aduncus.

OBIEKT NR 4

Wecezesnosredniowieczna t0dz klepkowa z Ladu nad rzeka Warta odkryta zostata
w 1983 1. przy zewngtrznej linii watu otaczajacego grod w Ladzie (Smolarek 1985).
Wrak ten jest pozostatoscia po jednostce ptaskodennej, zbudowanej na T-owej stepce,
o dnie i bokach utozonym na zaktadkg. Podobnie jak inne wczesnosredniowieczne
fodzie odkrywane przy brzegu potudniowego Battyku wrak ten charakteryzuje mig-
dzy innymi niska stgpka, ptaskie dno oraz taczenie pasow poszycia, utozonych na
zaktadkg 1 uszczelnionych mchem, drewnianymi kotkami. Po rekonstrukcji wymiary
todzi wynosza: dtugos¢ 10,70 m, szerokos¢ 2,35 m, wysokos¢ 0,80 m. Badania den-
drochronologiczne wskazuja, ze drewno do jej budowy zostalo $cigte po 1125 roku
w okolicach Wroctawia (Ossowski, Krapiec 1999). Wykonano badania ktore potwier-
dzily wczesniejsze ustalenia, ze jako material uszczelniajacy zastosowano dwa gatun-
ki z rodzaju Drepanocladus — D. revolvens oraz D. aduncus var. Knefiffi (Smolarek
1985, s. 177).

OBIEKT NR 5

Pozostatosci jednostki ptywajacej wydobyte w 1999 roku w trakcie budowy
przepompowni $ciekéw na terenie zachodniej czgsci wyspy Otowianki w Gdansku
(Krapiec, Ossowski 2003). Z wraka zachowalo si¢ 70 bardzo mocno zniszczonych
elementéw szkutniczych. Wérdéd wydobytych fragmentow zidentyfikowano pozosta-
losci stepki, dennikow oraz klepek poszycia pochodzacych z dennej partii jednost-
ki. Klepki, utozone na zaktadke i uszczelniane warkoczami z siersci, taczone byty
zelaznymi nitami. W jednym fragmencie zaobserwowano szew poprzeczny skosny,
laczony pomigdzy krawedziami poszycia gwozdziami podwojnie zaginanymi od
wewnatrz. Przeprowadzone badania pozwalaja stwierdzi¢, ze jako materiat uszczel-
niajacy szew poprzeczny oraz stepke wykorzystano mech z rodzaju Drepanocladus.
Natomiast uszczelka przystgpkowego szwu wzdhuznego zostata wykonana z mchu
Warnstorfia ctr. fluitans.
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OBIEKT NR 6

Wrak todzi klepkowej Tolkmicko VI odkryty w Tolkmicku w 2001. Wrak ten, jak
i cztery wezesniej odkryte wraki nr I, IV, IV, V reprezentuja ten sam typ. Jednostki
te o dlugosci okoto 16 metréw sa zbudowane na stgpce, maja ptasko uksztattowane
dno 1 zaokraglone burty (Smolarek 1983). Pasy poszycia taczono zelaznymi nitami
i uszczelniano sierScia zwierzgca, natomiast szwy poprzeczne pomigdzy klepkami
tworzacymi jeden pas poszycia we wrakach Tolkmicko IV 1 VI byly uszczelnianie
mchem. Wykonane analizy wskazuja, ze drewno uzyte do budowy todzi Tolkmicko VI
pochodzi z drzew $cigtych w I potowie XVI w., a jedna proba zawierajaca biel datuje
obiekt na okoto 1531 r. (Ossowski, Krapiec 2003).

Wyniki badan uszczelki z wraku Tolkmicko VI pokazaly, ze do uszczelnienia szwu
poprzecznego uzyto nie mchéw bagiennych z rodzaju Drepanocladus, lecz gatunkdéw
typowych dla lasow szpilkowych lub kwasnych lasow dgbowo-bukowych Pleurozium
schreberi (dominuje w probie), Rhitidiadelphus triquetrus, Hylocomium splendens,
Polytrichum commune.

OBIEKT NR 7

Wrak todzi klepkowej Tolkmicko II, badanej w 1980 1 2001 roku, spoczywa in
situ. Zachowata si¢ cz¢$¢ denna dawnej jednostki ptywajacej mierzaca 16,8 m dtugo-
$ci 14 m szerokosci. Byt zbudowany na stepce o dtugosci 15,3 m zachowanej w cato-
$ci, 1 z pasow uktadanych na zaktadke, 6 pasow na lewej i 7 na prawej burcie. Szwy
wzdtuzne uszczelniane sierScig zwierzgea spajaly nity zelazne. Wrak ten przypomi-
na pod pewnymi wzgledami todzie wezesnosredniowieczne wytwarzane w roznych
regionach nadbattyckich (Smolarek 1983). Badania dendrochronologiczne wskazuja
jednak, ze t6dz wykonano okoto 1606 r. (Ossowski, Krapiec 2003).

Pobrana w trakcie wykopalisk w 2001 roku uszczelka szwu poprzecznego zostata
wykonana w tym przypadku z jednogatunkowej darni nadrzewnego gatunku mchu
Antitrichia curtipendula.

OBIEKT NR 8

Wrak statku rzecznego z Kobylej Kepy zbudowany po 1291 roku (Ossowski, Kra-
piec 2001). Dno wraka tworzy pig¢ masywnych, osiagajacych ponad 60 cm szero-
kosci, klepek poszycia faczonych na styk. W trakcie badan terenowych w 2000 roku
wydobyto probke uszczelki z mchu znajdujaca si¢ pomiedzy klepka denna a belka
obtowa (ryc. 3).

Ma ona w przekroju ksztalt trapezu o dtugosciach podstaw 0,4 cm i 2,3 ¢cm oraz
wysokosci 2,8 cm. Ekspertyza probki materiatu uszczelniajacego wskazuje, ze w ba-
danej probce znajdowat si¢ jeden gatunek mchu: Drepanocladus vernicosus.

OBIEKT NR 9
Wrak statku rzecznego z Gdanska-Zielonej Bramy, datowany na lata po 1332 r.
Probke pobrano do badan w 2001 roku, kiedy odstonigto fragment burty z czterema
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pasami poszycia (Ossowski, Koscinski
2003). Laczone na styk klepki poszycia
doszczelniane byty na zewnatrz uszczel-
ka wykonana z mchu, ktéra umiesz-
czano w rowku powstaltym w wyniku
sfazowania krawedzi na styku sasia-
dujacych klepek. Uszczelke dociska-
ta debowa owalna listwa o szerokosci
2,8 cm i grubosci 0,6 cm, przybita do
kadtuba zelaznymi klamrami co okoto
10-13 cm (ryc. 4).

Ryc. 3. Mech jako material doszczelniajqcy
pomiedzy dnem a burtq we wraku
z Kobylej Kepy sfotografowany w trakcie
badan w 2000 roku — widok od strony
wewnetrznej kadtuba.

Fig. 3. Moss used as a luting material
between the floor and side of a wreck
recovered from Kobyla Kepa. Photograph
showing interior of hull, taken during
excavation in 2000.

Ryc. 4. Mech jako materiat doszczelniajqcy
klepki poszycia dennego dociskany drewnia-
nq listwq i metalowymi klamrami we wraku
z Gdanska/Zielonej Bramy sfotografowany
w trakcie badan w 2001 roku — widok
od strony zewnetrznej kadtuba.

Fig. 4. Moss used as a luting material,
secured with wooden laths and metal sintels,
in the bottom strakes of a wreck found
beneath Gdansk's Green Gate. Photograph
showing exterior of hull, taken during
excavation in 2001.

Ponadto w omawianym wraku,
w drugim od gory pasie poszycia, za-
obserwowano szew boczny, skosny
o dtugosci 50 cm. Szew ten doszczel-
niano cienka podktadka mchu, a spa-
jaly go trzy zelazne gwozdzie przy-
bite w pionowym rzedzie. Podobnie
jak w poprzedniej jednostce uszczelki
wykonano z mchu Drepanocladus ver-
nicosus.
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OBIEKT NR 10

Fragment XV-wiecznego statku rzecznego odkrytego wiosng 1991 roku podczas
prac pogtebiarskich w rzece Elblag (Ossowski, w druku). Zachowata si¢ 4-metrowa
dziobnica, w ktorej stwierdzono peknigcie, oraz fragment klepki. Jako uszczelki do-
szczelniajacej peknigcie w stewie uzyto mchu z gatunku Drepanocladus vernicosus.

OBIEKT NR 11
Prom zbudowany w 1992 roku we wsi Basoni nad Wista, obecnie na wystawie
w muzeum w Janowcu (ryc. 5).

Ryc. 5. Krypa z Basoni w Muzeum w Janowcu, zblizenie pokazujqce mech jako material
doszczelniajqcy pawez, widoczne takze pozostatosci metalowych klamer.

Fig. 5. Scow from Basonia at the Museum in Janowiec, close-up showing moss used
as a luting material for the transom; relict sintels are also visible.
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Promy o dtugosci 11 m, szerokosci do 3,5 m i wysokosci okoto 0,5 m, nazywane
lokalnie krypami, byly wykonywane przez szkutnikow ludowych w tej miejscowosci
do konca XX wieku (Litwin 1995, s. 166-168). Budowano je z grubych desek sosno-
wych sktadanych na styk. Ptaskie dno byto lekko wygigte na dtugosci, o jednakowe;j
szerokosci w $rodku i nieco zwgzonych koncach. Poszycie doszczelniane od zewnatrz
i dociskane zelaznymi klamrami wykonano z mchu rodzaju Drepanocladus sp.

Tab. 1. Wyniki oznaczen materiatu mszystego pobranego z wrakow jednostek plywajqcych.

Lp. | Obiekt Chronologia | Rodzaj uszczelki Gatunki mchow
1 |L6dz jednopienna po 951 r. naprawa Thuidium tamariscinum
Kazimierz Pomorski Neckera pennata
Isothecium alopecuroides
Antitrichia curtipendula
2 |f6dz klepkowa z Ladu |po 1115 r. |uszczelnienie Drepanocladus aduncus
poszycia lewej
burty
3 [t6dz klepkowa Puck Il |po 1166 r. |uszczelnienie Drepanocladus aduncus
poszycia
4 |t6dz klepkowa Orunia |[po 1209 r. |usczelnienie klepki | Drepasnocladus sp.
Il przystepkowe;j
5 |wrak Otowianka po 1365 r. |uszczelnienie szwu | Drepanocladus sp.
GOLO 1/27 porzecznego
6 [wrak Ofowianka WO-1 |po 1365 r. |uszczelnienie spod | Drepanocladus
stepki vernicosus
7 |wrak Ofowianka po 1365 r. |uszczelka szwu Warnstorfia cfr. fluitans
GOLO 3/3/1 wzdtuznego
8 |statek rzeczny po 1291 r. |doszczelnie Drepanocladus
z Kobylej Kepy poszycia dennego | vernicosus
9 |statek rzeczny spod po 1332 doszczelnienie Drepanocladus
Zielonej Bramy poszycia dennego | vernicosus
w Gdansku
10 |stewa statku XV wiek doszczelnienie Drepanocladus
rzecznego z Elblaga pekniecia vernicosus
11 [t6dz klepkowa 0k.1606 r. | uszczelnienie szwu | Antitrichia curtipendula
Tolkmicko Il porzecznego
12 |t6dZz klepkowa ok. 1531 r. |uszczelnienie szwu | Pleurozium schreberi
Tolkmicko VI porzecznego -(dominuje w probie)
Rhitidiadelphus triquetrus
Hylocomium splendens
Polytrichum commune
13 | prom rzeczny ok. 1992 r. | materiat Drepanocladus sp.
z Basoni doszczelniajacy
pawez
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DYSKUSJA

Przedstawione wyniki badan potwierdzaja wczesniejsze obserwacje o powszech-
nym stosowaniu mchu z szeroko ujmowanego rodzaju Drepanocladus w wczesnoSre-
dniowiecznych todziach klepkowych (ryc. 6).

Wskazuja tez, ze w okresie poznego $redniowiecza do doszczelniania kadlubow
statkOw rzecznych oraz uszczelniania szwow poprzecznych poszycia stosowano nadal
mech, w tym tez ze wspomnianego wyzej rodzaju. W tym czasie mamy niewatpliwie
do czynienia z nakladaniem si¢ tradycji dawnego szkutnictwa slowianskiego z no-
wymi technikami budowania statkow rzecznych rozpowszechnianymi przez kupcow
i osadnikéw z terenu Europy Zachodniej. Dane na temat wrakoéw poznosredniowiecz-
nych znad Morza Potnocnego i terendw Skandynawii wskazuja na stosowanie innego
rodzaju mchow — mchow torfowiskowych z rodzaju Sphagnum. Wczesniejsze dane
(sprzed X wieku) z Europy Zachodniej z kolei pokazuja, Ze stosowano tam gtownie
mchy lesne rosnace bezposrednio na ziemi lub na drzewach.

Ryc. 6. Mchy uzywane do uszczelniania drewnianych kadtubow dawnych todzi i statkow:
1 — Sphagnum sp., 2 — Drepanocladus vernicosus, 3 — Warnstorfia sp., 4 — Polytrichum
commune, 5 — Antitrichia curtipendula, 6 — Neckera complanata, 7 — Thuidium tamariscinum.

Fig. 6. Various types of moss used in historic boatbuilding: 1 — Sphagnum sp.,
2 — Drepanocladus vernicosus, 3 — Warnstorfia sp., 4 — Polytrichum commune,
5 — Antitrichia curtipendula, 6 — Neckera complanata, 7 — Thuidium tamariscinum.



NOWE DANE O ZASTOSOWANIU MCHOW W DAWNYM SZKUTNICTWIE... 119

W trakcie niniejszych badan udato si¢ okresli¢ materiat stosowany w jednostkach
uzywanych w zegludze $rédladowej i przybrzeznej w p6znym sredniowieczu nad Dol-
na Wista. We wrakach tych zastosowano, podobnie jak w fodziach wczesnosrednio-
wiecznych, mech z rodzaju Drepanocladus. W tym wypadku uzywano mech przede
wszystkim jako materiat doszczelniajacy w kadtubach statkow rzecznych. W dalszym
ciagu mech ten jest rowniez wykorzystywany jako material uszczelniajacy, ale jego
zastosowanie ograniczone jest tylko do szwow poprzecznych lub do elementdéw przy-
stepkowych kadluba, w pozostalych miejscach uzywano materiatu zwierzgcego.

Inaczej sytuacja wyglada w przypadku todzi z Tolkmicka. Mech, ktéry w nich
zastosowano, nie nalezy do rodzaju Drepanocladus, ani tez czgsto stosowanego w Eu-
ropie Zachodniej rodzaju Sphagnum. W tym wypadku uzyto, podobnie jak w wie-
lu jednostkach z zachodniej Europy, mchow lesnych rosnacych na drzewach lub na
ziemi. Co ciekawe obok pospolitych do dnia dzisiejszego mchow jak Pleurozium,
Rhitidiadelphus, Hylocomium, Polytrichum zastosowano tez, obecnie bardzo rzadki
mech, Antitrichia curtipendula. Tolkmicko lezy u podnoza Wysoczyzny Elblaskiej
i fatwiej tu pozyska¢ wspomniane mchy lesne, niz typowe dla obszaréw bagiennych
mchy z rodzaju Drepanocladus czy Sphagnum. Rodzaj uzytych mchow moze zatem
przemawiac za lokalnym pochodzeniem wspomnianych wrakow.

Bez wzgledu na rodzaj konstrukcji mchy mogly by¢ uzywane jako materiat
uszczelniajacy przy biezacych naprawach uszkodzonych elementow. Wydaje sie, ze
w tym wypadku gatunek uzytego materialu miat mniejsze znaczenie, gdyz stosowano
materiat jaki byt ,,pod reka”. I tak dtubanke z Kazimierza uszczelniono mchami lesny-
mi, natomiast dziobnicg statku z Elblaga — mchem bagiennym Drepanocladus.

W przypadku stosowania mchow w technice doszczelniania oraz uszczelniania,
wybor mchu musiat w wigkszym stopniu uwzglednia¢ jego wtasciwosci. Na fakt ten
zwlaszcza w przypadku rodzaju Drepanocladus zwracal uwage zard6wno W. Filipo-
wiak (1994), jak i G. Indruszewski (2004). Zwlaszcza w technice uszczelniania miato
to szczegodlnie duze znaczenie, gdyz uszczelka musiata zosta¢ uformowana i w takiej
postaci wlozona miedzy elementy drewnianego poszycia. Nie dziwi zatem zastoso-
wanie mchoéw z rodzaju Drepanocladus w todziach wezesnosredniowiecznych, gdzie
nalezato wykona¢ dtuga i cienka uszczelka. Do tego celu mchy z tego rodzaju nadaja
si¢ idealnie. Co wigcej, na obszarach bagiennych sa one tatwo dostgpne w postaci
czystych jednogatunkowych skupien. Ma to duze znaczenie, gdyz do wybudowania
jednej todzi trzeba znacznej ilosci mchu. Na przyktad dziatania za zakresu archeologii
eksperymentalnej pokazaty, ze do wykonania uszczelnienia todzi z Bavaix potrzeba
42 kg mchu (Arnold 1999). Przy uszczelnianiu todzi z Tolkmicka potrzebne z kolei
byty uszczelki ptaskie — do tego celu bardzo dobrze nadaja si¢ mchy nadrzewne two-
rzace takie wiasnie ptaskie darnie na korze drzew. Mozna oczywiscie takie uszczelki
uformowac tez z mchow Drepanocladus. W wypadku wspomnianych obiektow decy-
dujaca zapewne byta dostgpnos¢ odpowiednich mchéw bagiennych czy lesnych.

W miare rozwoju technik budownictwa okrgtowego konstruowano coraz wigksze
jednostki, w ktorych mech jak material uszczelniajacy ustepowat na korzys¢ stosowa-
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nia siersci wlosow zwierzecych oraz widkien roslinnych. Mimo tego na terenach Pol-
ski mech stosowano takze w szkutnictwie rzecznym w p6zniejszych stuleciach, ale nie
dysponujemy informacjami szczegétowymi o tym, jaki gatunek byt wykorzystywany.
Jeszcze w drugiej potowie XVIII wieku typy najwickszych statkow zeglugi wislanej:
szkuty, dubasy, byki, tyzwy i kozy, galony i berlinki miaty burty uszczelniane w pew-
nych partiach mchem (Waligérska 1960, s. 232, tabl. 3). W 1835 r. Haczewski pisat
o0 uszczelnianiu mchem galarow (Haczewski, 1835 s. 379).

Do konca XX wieku tradycja stosowania mchu jako materiatu doszczelniajacego
przetrwata w lokalnym szkutnictwie ludowym nad $rodkowa Wista. Badania mchu
promu z Basoni potwierdzaja rowniez tradycje stosowania mchu z rodzaju Drepanoc-
ladus.

Oprocz zmian w technikach szkutniczych przyczyna zaniku uzywania mchu byto
zanikanie obszaréw bagiennych na skutek osuszania oraz wytrzebienie mchow na-
drzewnych spowodowane wyrgbem starych drzew. Wskutek utrzymujacego si¢ bra-
ku odpowiedniego surowca zaprzestano na szersza skalg stosowanie mchow, czego
przyktadem sa obecnie konstruowane w lokalnych warsztatach szkutniczych todzie
uszczelniane technika klamrowa przy wykorzystaniu sznurka konopnego.
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NEW FINDINGS ABOUT THE USE OF MOSSES
IN HISTORIC BOATBUILDING IN POLAND

SUMMARY

The aim of this report is to evidence how widespread the use of Drepanocladus moss
was in early medieval boatbuilding in Poland, and to assess whether moss was used in
boatbuilding during later periods, and if so, which varieties were used. On each occasion
the manner in which the moss was employed was recorded, noting whether it was used
as a material for carrying out running repairs, for caulking or for luting. Eleven vessels
dating from between the 10th and 20th century were examined, one sample of moss
usually being taken from each. The results of this analysis are presented in Table 1.

During the course of the study it proved possible to determine the material used in
late medieval river craft discovered in the Lower Vistula. In the wrecks analysed, as
in their early medieval counterparts, moss of the genus Drepanocladus was used. In
other late medieval vessels this variety of moss also continued to be used for caulking,
though only for transverse seams, or for garstrake elements of the hull, animal hair
being used in other areas.

The moss used in the 15th—16th-century boats from Tolkmicko is of a woodland
variety that grows on trees or on the ground. Other than mosses which remain common
to this day, such as Pleurozium, Rhitidiadelphus, Hylocomium and Polytrichum, a spe-
cies which is now very rare was also used, namely Antitrichia curtipendula (pendulous
wing moss). Tolkmicko lies at the foot of the Elblag Upland, where it is easier to access
woodland mosses than the peat-mosses Drepanocladus and Sphagnum, which thrive in
marshland areas. The types of moss used may, therefore, point to the local provenance
of the vessels under discussion.

Regardless of the type of vessel construction, mosses could be used as a caulk-
ing material to carry out running repairs of damaged elements. It seems that in this
situation, the variety of moss used was simply that which was closest to hand. Hence,
a log boat from Kazimierz was caulked with woodland mosses, whilst the peat-moss
Drepanocladus was used in the stem of a ship from Elblag.

The specific properties of the type of moss chosen for luting and caulking tech-
niques had to be taken into account more carefully. This was a particularly important
consideration in caulking techniques, as the seal had to be pre-shaped and then placed
in its ready-made form between the timber strakes. Thus, it comes as no surprise that
Drepanocladus mosses were used in early medieval vessels, which required long,
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thin seals. This variety of moss was excellently suited to this purpose. Furthermore, it
is abundantly available in marshlands, where it grows in single species clumps. This
is of vital importance, as a significant quantity of moss would have been required in
building a single vessel.

As shipbuilding techniques developed ever larger vessels were produced in which
moss was replaced as a caulking material in favour of animal hair and plant fibres.
Despite this, in Poland moss continued to be used in the construction of inland vessels
during the 16th—18th centuries, though we have no detailed information about which
species was used.

The tradition of using moss as a luting material survived up until the end of the 20th
century in local boatbuilding on the central Vistula. Analysis of moss samples from
a ferry from Basonia confirms that it was the genus Drepanocladus which continued
to be used.

In addition to changes in boatbuilding techniques, another reason why moss ceased
to be utilised was the reduction in marshland areas, caused by land drainage, and the
decline in tree moss brought about by the clearance of old woodland. The growing
lack of suitable raw materials led to moss no longer being used on a wide scale, as
evidenced at present-day local boatbuilders’ yards, where vessels are caulked using
sintels and hemp rope.



